2012-01-18

@ C.lab Ackrediterade metoder  revs

PK

BETONG Metod Daterad
Frostresistens SS 1372 44 2005-02-18
Karbonatiseringsdjup SS 137242 1988-01-01
Tryckhallfasthet SS-EN 12390-3 2002-02-28
Sprackhallfasthet SS-EN 12390-6 2001-03-30

Densitet SS-EN 12390-7 2000-11-17
Krympmatning SS 137215 2000-10-27 utgava 2

Bestamning av kloridhalt i

hardnad betong C.lab Metod 1 (RCT) 2010-10-06
BALLAST Metod Daterad
Kornférdelnin SS-EN 933-1 1998-02-27
9 SS-EN 933-1/A1:2005 2005-10-27
Fuktkvot SS 132122 1983-06-25

SS-EN 1097-6 (kapitel 8&9) 2001-02-16

Korndensitet/vattenabsorption SS-EN 1097-6/AC-2004 2004-02-20

CEMENT OCH
TILLSATSMATERIAL Metod Daterad
Tryckhallfasthet SS-EN 196-1 2005-02-25
Glodforlust SS-EN 196-2, kapitel 7 2005-02-25

Finhet - flygaska SS-EN 451-2 1994-12-09




